
ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ  №

1.Изготовитель:

2. Потребитель: Адрес:

3. Дата и время отгрузки бетонной смеси:

4. Вид бетонной смеси и ее условное обозначение:

5. Номер номинального состава бетонной смеси: 

6. Объем бетонной смеси в партии, м3:

7. Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение

 удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) 

на месте укладки у потребителя:

10. Наибольшая крупность заполнителя:

в проектном возрасте               28     сут; 

Дата выдачи : 01.01.2023

          НА БЕТОННУЮ СМЕСЬ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ                                                                     

С  ГОСТ 7473-2010

 ООО "ИРБИС-С",  115054, Москва г, муниципальный округ 

Замоскворечье, Шлюзовая наб, дом 2А,  тел.: 8 (499) 753-21-10

ООО "           " г. Москва,ул 

01.01.2023 0:00

БСТ В22,5 П4 F200 W8 гравий

36

16-20

8. Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя__________

9. Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин:              

от 1 ч. 30 мин. до 3 часов

20

11. Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована) №

РОСС RU Д-RU. РА01.В.22354/22

12. Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии

В22,5 28,8 МПа

Линамикс ПК Тип №1-0,84

16. Класс материалов по удельной эффективной активности естественных

радионуклидов и значение Аэфф, Бк/кг:__1 класс, до 370 Бк/кг__________________

Примечание:  Конечные свойства бетона зависят от соблюдения требований СНиП по укладке бетонной смеси и 

уходу за бетоном на строительном объекте.

________Начальник Лаборатории__________________ /________________/                                                                                

13. Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)________

14. Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона)___________

15. Наименование, масса добавки (в расчете на сухое вещество), кг/м ³ :


